
コンクリート 金属材料 アスファルト 土質・骨材

平成 24 年度 11,403 1,561 1,260 472

平成 25 年度 13,843 1,554 1,242 486

平成 26 年度 12,836 1,805 1,071 602

平成 27 年度 13,172 1,553 1,124 685

平成 28 年度 11,734 1,648 1,142 577

平成 29 年度 9,285 1,145 1,165 562

平成 30 年度 10,586 1,075 1,096 544

令和 1 年度 9,206 1,551 1,103 577

令和 2 年度 8,757 727 1,124 525

令和 3 年度 8,936 909 1,105 536

令和 4 年度 7,597 982 1,204 525

年度

材料試験　受託実績件数


